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Priifbericht: Stromungswiderstand verschiedener
Filtermaterialien und Filteraufbauten

Ermittlung des Stromungswiderstandes verschiedener Filtermaterialien und Filteraufbau-
ten in Abhangigkeit der Stromungsgeschwindigkeit von Luft

Gegenstand und Umfang der Untersuchung

Durchfiihrung von Differenzdruckmessungen an verschiedenen flachen und plissierten (gefalte-
ten) Meltblown-Filtermaterialien zur Ermittlung geeigneter Materialien und Konfigurationen fur
einen Partikelfilter der Klasse P2 nach DIN EN 143 [1].

Untersuchung von: - zwei verschiedenen flachen Filtermaterialien der Flache 50x50mm?

- vier verschiedenen plissierten Filtertypen der Grundflache 50x50 mm?

Bewertungsgrundlage

Zulassige Werte fur Stromungswiderstand (Atemwiderstand) nach DIN EN 143 bei 95 I/min [1]

Filter- | Max. zulassiger Atem-
klasse widerstand [Pa]

P1 210

P2 240

P3 300

Ubersicht der untersuchten Filter

Filtermaterial | Flachengewicht | Konfiguration
(Meltblown) [g/m2]

Typ-1 90 flach

Typ-1 90 Faltung — Raster=4 mm
Typ-2 50 flach

Typ-2 50 Faltung — Raster=5 mm
Typ-2 50 Faltung — Raster=3 mm
Typ-O-Mask 75 Faltung — Raster=4 mm
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Messergebnisse

Atemwiderstand von Flachfiltern / plissierten Filtern
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Bemessungsgrundlage:
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Stromungsgeschwindigkeit [I/min]
Typ-2 50g/m?2 Faltung-3mm Typ-2 50g9/m2 flach
Typ-2 50g/m? Faltung-5mm ® Typ-190g/m2 flach
A Typ-190g/m2 Faltung-4mm A Typ-O-Mask 75g/m?2 Faltung 4mm

Bewertung der Messergebnisse

Die gepriften Flachfilter (Abmessung 50x50 mm?2) zeigen einen sehr hohen Strémungswider-
stand. Keines der gepriften Materialien erreicht innerhalb des zuldssigen Druckmessbereiches
eine Stromungsgeschwindigkeit von 95 I/min. Die Druckwerte liegen bereits bei sehr geringen
Strémungsgeschwindigkeiten Uber einem Differenzdruckwert von 240 Pa. Sie sind in dieser Form
nicht geeignet fur eine Klassifizierung nach DIN EN 143.

Plissierte Filter weisen bei gleichem Filtermaterial einen deutlich geringeren Strémungswiderstand
gegendber flachen Filtern auf. Alle untersuchten plissierten Filter erzeugen bei Bemessungsluft-
strom von 95 I/min einen Differenzdruck kleiner als 240 Pa und sind hinsichtlich des Atemwider-
standes fir einen Filter der Klasse P2 geeignet.

Der Differenzdruck von plissierten Filtern aus gleichem Filtermaterial reduziert sich mit abnehmen-
dem Rasterabstand bzw. zunehmender Anzahl der Faltungen signifikant (vgl. Messreihe Typ-2
5mm Raster und Typ-2 3mm Raster). Bei einem verringerten Rasterabstand lassen sich mehr Fal-
tungen bei vorgegebener Grundflache erzeugen, was die Filteroberflache vergréBert und somit
zu einem reduzierten Differenzdruck bzw. geringem Atemwiderstand fuhrt.
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Fazit

Die stark vergroBerte Oberflache eines plissierten Filters im Vergleich zu einer flachen Ausfiihrung
mit gleicher Grundflache fuhrt zu einem deutlich reduzierten Stromungswiderstand. Der gemes-
sene Differenzdruck Uber den Filter liegt bei allen plissierten Varianten im zulassigen Bereich fir
einen Filter der Klasse P2 gemaR DIN EN 143.

Die Messung ergibt, dass es mittels plissiertem Filter méglich ist, bei geringer Grundflache einen
Filter herzustellen, der einen geringen Differenzdruck aufweist. Dies ist gleichbedeutend mit ei-
nem geringen Atemwiderstand des Filters beim Einsatz in einer Gesichtsmaske. Den geringsten
Differenzdruck und somit den geringsten Atemwiederstand weist der Filter vom Typ O-Mask auf.

Die Analyse der Filterleistung ist nicht Gegenstand der vorliegenden Versuchsreihe.
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